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VA = Verfahrensanweisung

Mag?/gtegr‘nent‘ AA = Arbeitsanweisung HA:
Handbuch FB = Formblatt lEl'En

v |PA = Prufanweisung

Titel: Schichtdicken- und
Gitterschnittdiagramm Nr.: HACA 4.2-PA-13
Handpulvern
Auftrag:
* Material ST | ALU | VA
+ Eingestellte Temperatur am Einbrennofen? Grad
« Anlage, Schlauche und Pistolen sauber ? i.0.
« Farbton Pulver nach Auftrag? RAL
+ Geschwindigkeit Kettenférder? m/s
* Richtige Aufhanghaken?, sauber?, leitféhig? .o
* Dosierlufteinstellung nach Vorgabe? Bar
» Becherpistole? JA | Nein
Schichtdicke Gittertschnitt
Messung Messung
1|2 |3 |45 |67 |89 1 5 3
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= Meldepflicht bei Vorarbeiterl

— = m— = = == Max / Min Wert GegenmaRnahmen sind sofort einzuleiten!

Datum,
Mame: Unterschrift:

Freigabe:
Erstellt: Freigegeben
Name: X [v noll, 2022-07-13]-Freigabe-offen IName: X [v helwig, 2022-10-27]-Freigabe-offen

Datum: |
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