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Galvanische Verzinkung von Stahlteilen

Von unseren Lieferanten wurde uns mitgeteilt, dass unsere Angaben zur gal. Zn nicht ausreichend
sind. Bisher wurde nach der EN 50961 bestellt.

Diese Norm ist nicht mehr gultig und verweist auf die ISO 2081.

Die korrekte Bezeichnung lautet:

Teile die hauptsachlich im Innenbereich eingesetzt werden

Gal.Vz ISO 2081-Fe/Zn 12/A (z.B. Streben fur Podestleitern)
Teile, die zum Teil auch auBen eingesetzt werden

Gal.Vz ISO 2081-Fe/Zn 25/A/T2 (z.B. Karabinerhaken flr Fallschutzlaufer)

Die Verzinkungsstarken sind Richtwerte und mussen fir den jeweiligen Anwendungsfall angepasst
werden.

Diese Mitteilung gilt fiir Neuteile und Anderungen.

Legende:

Fe/Zn = ZinkUberzug auf Stahl

12 = die Schichtstarke in um

A = farblos (c ware gelb chromatiert bzw. irisierend)

T2 = Anwendung einer anschliefenden Versiegelung
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