2026/02/26 12:01

1/1

Korrosionsschutzkategorien

Korrosionsschutzkategorien

Einteilung nach DIN EN ISO 12944

Dickenverlust

Kondensieren

Korrosionsschutzkategorie|, .o . .. .. (Schutzdauer- Schutzdauer*|Sollschichtdicke iminl.ujr:hr __von) SE;:“W:":'SE“ von | Beispiele typischer Umgebungen
Korrosionsbelastung klasse (Jahre) in um in Stunden| in Stunden (h)
C-Stahl | Zink (h) Freiluft Innenraum
sehr gering L =kurz |2 bis 5 Jahre 70 - - gediammte |||
Cl wenig o . Gebéude
unbedeutend aggressiv M = mittel | 5 bis 15 Jahre 70 =13 [<01 - - < 60% ll
innen H=lang | tber 15 Jahre 70 - - rel. Luftfeuchte
gering L=kurz | 2bis5Jahre 80 48 - gerizgnl’gggﬂgergnigte Ungedsdmmte ||
C2l maBlgl M = mittel | 5 bis 15 Jahre 120 1,3-25 01- 48 - trockenes Klima, Gepaudg mit
gering aggressiv 0,7 2.B. landliche zeitweiser
auBenfinnen| H=lang | (ber 15 Jahre 160 120 - Bereiche Kondensation
maRig L = kurz 2 bis 5 Jahre 120 48 120 Stadt- und Industrie- | Rdume mit rel.
3 weni 07- Atmosphare mit hoher
maRi a resgsiv M = mittel |5 bis 15 Jahre 160 25-50 2 1 120 240 maRiger Luftfeuchte und
9 99 ! SO2-Belastung oder etwas H
auBen/innen| H =lang Uber 15 Jahre 200 240 480 gemaBigtes Klima |Verunreinigungen
hoch L = kurz 2 bis 5 Jahre 160 120 240 Industrie-Atmosphare|  z.B. chem. |||
ca magig o . 2,1- und Kiste Produktionshallen
stark aggressiv | M= mittel | 5 bis 15 Jahre 200 50-80 | 4 240 480 mit makiger und |
auBenfinnen| H=lang | (ber 15 Jahre 240 - 280 480 720 Salzbelastung Schwimmbéader
sehrhoch | L=kurz | 2bis5 Jahre 200 240 480 Industrie-Atmosphare
C5-1 mit H
sehr stark aggressiv | M =mittel | 5bis15Jahre| 240-280  |80-200 48'24' 480 720 h‘iﬁ‘itrf;i'jﬁ't‘fr Gebiude mit
(Industrie) ' und aggressiver nahezu standiger ff|
auRen/innen| H =lang Uber 15 Jahre 320 720 1440 = Kondensation
Atmosphare und starker |
C5-M sehr hoch L = kurz 2 bis 5 Jahre 200 .2 240 480 OﬁKgSteT)- un'dh Verunreinigung |||
sehr stark maritim | M = mittel | 5bis15Jahre |  240-280  |80-200|4%" 480 720 Sm?trioi’:r'c e
(Meer) auBenfinnen| H=lang | iiber 15 Jahre 320 720 1440 Salzbelastung

* Die Schutzdauer ist keine , Gewahrleistungszeit*
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