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AA 75-08 "SchweifRen von Altstahl"

Diese Anweisung gilt fur das SchweiRen an bestehenden oder alten Stahlen, bei denen
keine Angaben zu Werkstoffeigenschaften vorliegen bzw. genaue Nachweise fir die
Werkstoffeigenschaften nicht bekannt sind.

¢ An bestehenden Stahlen durfen grundsatzlich keine Heft- und Schweilarbeiten ausgeflhrt
werden.

Die Schweillaufsichtsperson ist zu informieren.

Die SchweilReignung der Stahle ist unbedingt durch Untersuchungen zu belegen.

Die Abstimmung der Vorgehensweise erfolgt gegebenenfalls mit einer fir das Schweien
anerkannten Stelle.

Falls SchweiBungen nach Rlcksprache mit der SAP ausgefuhrt werden durfen, ist hierbei
unbedingt eine schriftliche Anweisung zur Vorgehensweise erforderlich.

e Nach Abschluss der Arbeiten erfolgt eine gemeinsame Abnahme mit einem in der
SchweiBtechnik erfahrenen Mitarbeiter des Auftraggebers oder einem von ihm beauftragten
externen Mitarbeiter.

Eine Bestatigung der ordnungsgemalen Durchfihrung der SchweiRarbeiten erfolgt durch
Unterschrift aller Abnahmebeteiligten auf dem Abnahmeprotokoll.

Anderungsibersicht
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Die aktuelle Version dieses QM-Dokuments ist im Intranet unserer Firm abgelegt.
Nur diese unterliegt dem systemspezifischen Anderungsdienst
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