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Edelstahlteile

Nach dem Beizen werden die Teile in teilweise verrostete Stahl-Kästen gelagert und setzen dann
Flugrost an.

Team: QS / AV / VS

Es wurde entschieden: alle Edelstahlkleinteile in passende Stapelkästen aus Kunststoff
zu lagern,
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