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Norminative Vorgaben finden Sie hier

Bindefehler in der Wurzel

Flankenbindefehler

Wurzeldurchhang

https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/technik:fertigung:schweissen:normen#bewertung_von_unregelmaessigkeiten
https://test-it.gdl-solutions.de/lib/exe/detail.php/technik:fertigung:schweissen:wurzelbindefehler_1.jpg?id=technik%3Afertigung%3Aschweissen%3Afehlerkatalog_schweissen
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Risse

Nahtansätze

https://test-it.gdl-solutions.de/lib/exe/detail.php/technik:fertigung:schweissen:wurzeldurchhang_1.jpg?id=technik%3Afertigung%3Aschweissen%3Afehlerkatalog_schweissen
https://test-it.gdl-solutions.de/lib/exe/detail.php/technik:fertigung:schweissen:riss_heftnaht.jpg?id=technik%3Afertigung%3Aschweissen%3Afehlerkatalog_schweissen
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